
 

Textil padlóburkoló anyagok vizsgálata 

Textil padlóburkoló anyagok. Mozaiklapok oldalhosszúságának, 
derékszögűségének és egyenességének meghatározása 

MSZ EN 
994:2000 
(visszavont) 

Textil padlóburkoló anyagok. Teljes vastagság meghatározás ISO 1765 

Textil padlóburkoló anyagok. Flórvastagság meghatározás ISO 1766 

Textil padlóburkoló anyagok. Teljes tömeg, lenyírható flórtömeg, teljes 
flórtömeg meghatározása; ISO 8543 

Textil padlóburkoló anyagok. Tűnemezelt padlóburkoló anyagok 
járófelülete területi sűrűségének meghatározása MSZ EN 984 

Textil padlóburkoló anyagok. Flórhurkok és flórcsomók száma; ISO 1763 

Textil padlóburkoló anyagok. Mozaiklapok. A váltakozó víz- és 
hőhatásra bekövetkező méretváltozás és vetemedés meghatározása MSZ EN 986 

Textil padlóburkoló anyagok. Vizes kezelés és hőkezelés hatására 
bekövetkező méretváltozás meghatározása; ISO 2551 

Textil padlóburkoló anyagok. Mérsékelt statikus terhelés hatására 
bekövetkező vastagságcsökkenés; ISO 3415 

Textil padlóburkoló anyagok. Flórfonal-kihúzó erő meghatározása ISO 4919 

Textil padlóburkoló anyagok. Lisson-féle taposókerekes berendezéssel 
végzett vizsgálatok MSZ EN 1963 

Textil padlóburkoló anyagok. Külsőképi változás előidézése Vettermann 
dobos vizsgálattal 

ISO 10361:2000 
(visszavont) 

Textil padlóburkoló anyagok. Görgős székes vizsgálat MSZ EN 985 

Textil padlóburkoló anyagok. A vágott élek tartósságának meghatározása 
módosított Vettermann-dobos vizsgálattal MSZ EN 1814 

Textil padlóburkoló anyagok. A külső kép megváltozásának értékelése MSZ EN 1471 

Rugalmas és rétegelt padlóburkoló anyagok. Görgős székes vizsgálat MSZ EN 425 

 


