
 
Varratok és ragasztások vizsgálata 

Varrásjellemzők vizsgálata. Alaki és méretjellemzők meghatározása MSZ 1124-1:1987 
(visszavont) 

Kelmék és kész textiltermékek varrásszakítási tulajdonságai. 1. rész: 
A legnagyobb erő meghatározása varrásszakadásig, sávmódszerrel MSZ EN ISO 13935-1

Kelmék és kész textiltermékek varrásszakítási tulajdonságai. 2. rész: 
A legnagyobb erő meghatározása varrásszakadásig, grab-módszerrel MSZ EN ISO 13935-2

Textíliák. A ragasztás tapadóerejének meghatározása 

MSZ 3653:2011 
 
DIN 54310:1980 
(visszavont) 

Műanyag lapok és fóliák – Tapadóerő meghatározás DIN 53357:1982 
(visszavont) 

 


